
Электронная версия

Группа В62

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ 

Технические требования

Shaped steel tubes. Technical requirements

ГОСТ
13663-86

ОКП 13 1900. 13 4400, 13 5100, 13 7300

Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт распространяется на профильные горячедеформиропанные, ход од иоде - 
формированные, электросварные и электроспарные холоднодеформиронаиные трубы общего на
значения из углеродистой стали

(Измененная редакция, Изм. №  2).

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологи
ческим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Размеры труб должны соответствовать указанным в ГОСТ 8638, ГОСТ 8639. ГОСТ 8642, 
ГОСТ 8644 -  ГОСТ 8646.

Предельные отклонения по размерам должны соответствовать указанным в ГОСТ 8639.
1.3. Трубы изготовляют горячедеформированными, холоднодеформированными, электросвар- 

ными или электросварными холоднодеформированными.
1.4. Трубы изготовляют из сталей марок Ст2сп. Ст2пс, Ст2кп. Ст4сп, Ст4пс. Ст4кп по 

ГОСТ 380;
марок 10, Юпс, 20, 35, 45, 08кп -  по ГОСТ 1050.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
1.5. В зависимости от назначения трубы должны изготовляться:
группа Л — с нормированием механических свойств из стали марок по ГОСТ 380;
группа В — с нормированием механических свойств и по химическому составу из стали марок 

по ГОСТ 1050 и ГОСТ 380.
В условных обозначениях труб индекс Л или В проставляется перед маркой стали.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
1.6. Трубы изготовляют термически обработанными или без термической обработки.
1.7. Механические свойства термически обработанных труб или труб без дополнительной тер

мообработки после прокатного нагрева должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

услуги подлежащие сертификации
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Т а б л и ц а  I

Марка стали

Временное 
сопрот пиление 

paipusy ot, Н/мм* 
(кге/мм1)

Предел текучести 
в,. Н/мм1 
(кге/мм1)

О|кос1пелыюс
удлинение

5„ % Вил труб

не мсим

10 353 (36) 216(22) 24 Труби горячедеформиронинные
20 412 (42) 245 (25) 21
35 510 (52) 294 ( 30) 18
45 549 (56) 323 (33) 14

10 343 (35) 206 ( 21) 24 Трубы хололнодеформироианние
20 412 (42) 245 (25) 20
35 510(52) 294 (30) 18
45 549 (56) 323 (33) 14

Ст2сп, Ст2пс. 
Ст2кп 333 ( 34) 206 ( 21) 24

Трубы электросварныс

Ст4сп, Ст4пс, 
Ст4кп 412 (42) 245 (25) 21

10, Юле, 333 ( 34) 206 (21) 24
20 412 (42) 245 (25) 21

1.8. Механические свойства нетермообработанных электросварных профильных труб должны 
соответствовать нормам. приведенным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Марка стали Временное сопротивление 
разрыву о,. Н/мм1 (кге/мм1)

Относительное удлинение
5,. 3

нс менее

08кп 314(32) 13
10, Юис, Ст2сп, Ст2пс.

Ст2кп 353(36) 10
20, Ст4сп, Ст4пс. Ст4кл 372 (38) 10

П р и м е ч а н и е .  Указанные нормы факультативны до I январи 1990 года.

1.7, 1.8. (Измененная редакция, Изм. №  1).
1.9. На поверхности горячедеформ про ванных труб не допускаются трещины, плены, рванины, 

закаты.
Допускаются отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, тонкий слой окалины, 

следы зачистки дефектов и мелкие плены, не выводящие толщину стенки за пределы минусовых 
отклонений.

1.9.1. На поверхности холоднодеформированных труб не допускаются трещины, плены, рва
нины и закаты.

Отдельные незначительные забоины, окалина, следы отслоившейся окалины, не препятству
ющие осмотру, вмятины, следы правки, риски и следы зачистки дефектов допускаются, если они 
не выводят размеры труб за предельные отклонения.

1.9.2. На поверхности электросварных труб не допускаются трещины, плены и закаты.
Рябизна, риски и другие повреждения механического происхождения, слой окалины и следы

зачистки дефектов допускаются при условии, если они не выводят размеры труб за предельные 
отклонения.

На внутренней поверхности труб допускается остаток грата, обусловленный способом произ
водства.

Наружный грат на трубах должен быть удален.
В месте снятия грата допускается утонение стенки до 0,1 мм сверх минусового допуска.
1.9.3. На поверхности электросварных холоднодеформированных труб не допускаются трещи

ны, плены, рванины, закаты.
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Допускаются следы окалины, не препятствующие осмотру, вмятины, следы правки, риски и 
следы зачистки дефектов, если они не выводят размеры труб за предельные отклонения.

1.10. По требованию потребителя холоднодеформированные трубы изготовляют с очищенной 
от окалины поверхностью.

По согласованию изготовителя с потребителем горячедеформированные и электросварные трубы 
изготовляют с очищенной от окалины поверхностью.

1.11. Конны труб должны быть обрезаны под прямым углом.
По требованию потребителя трубы изготовляют без обрезки концов.
1.12. Трубы всех видов, работающие под давлением (условия работы труб оговариваются в 

заказе), должны выдерживать испытательное гидравлическое давление (Р), МПа (кгс/см'), вычис
ляемое по формулам:

для труб прямоугольного сечения

3.4 s2 а 
5Л1 - 2 В -

340 s1 а \ 
3  А 1 - 2 В г )

для труб квадратного сечения

г и *
А*

о _ 340 з2 а )

для труб овального сечения

Р * 2.1 s' а 
R- sin ф

210

R: sinf j
А

U k - r >’

где а — допускаемое напряжение, равное 80 % предела текучести, Н/мм2 (кге/мм2); 
s — минимальная толщина стенки, мм (за вычетом минусового допуска);

А — сторона квадрата или большая сторона прямоугольника, мм;
В — меньшая сторона прямоугольника, мм;

Л и г — радиусы большой и малой дуг овала, мм;
А. — расстояние между центрами окружностей дуг малого овала, мм;
«р — угол, образованный линиями, проведенными из центра окружности дуги большого овала 

через центры окружности дуг малого овала, градус.
Гидравлическое испытание труб других видов профиля и нормы по ним определяют но согла

сованию изготовителя с потребителем.
Способность труб выдерживать испытательное гидравлическое давление обеспечивается тех

нологией производства.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Грубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одного размера, одной марки 
стали и одного вида термообработки (для термообработанных труб) и оформлена одним докумен
том о качестве по ГОСТ 10692 с указанием вида трубы (горячедеформированные, холоднодеформи- 
рованные, электросварные или электросварные холоднодеформированные).
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2.2. Количество труб в партии должно быть, не более:
1000 шт. — для труб наружными размерами до 30 мм включ.;
500 шт. — для труб наружными размерами св. 30 до 70 мм включ.;
200 шт. — для труб наружными размерами св. 70 мм.
2.3. Контролю поверхности и размеров подвергают каждую трубу партии.
Контроль геометрических параметров, кроме толшины стенки, проводится на расстоянии не 

менее чем 50 мм от любого торца трубы.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.4. Химический состав стали труб принимают по документу о качестве изготовителя заготовки. 

В случае необходимости для проверки химического состава металла от партии отбирают одну трубу.
2.5. Для испытания на растяжение отбирают две трубы от партии.
2.6. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из пока

зателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве труб, отобранных от той 
же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Контроль качества поверхности труб проводят осмотром. Глубину залегания дефектов про
веряют надпиловкой или иным способом.

3.2. Контроль наружных размеров проводят штангенциркулем типа ШЦ-11 по ГОСТ 166. ка
либром-скобой по ГОСТ 18360 и трубным микрометром типа МТ по ГОСТ 6507. Контроль радиуса 
закругления и отклонения от прямого угла в поперечном сечении проводят по нормативной доку
ментации.

(Измененная релакиня, Изм. №  1).
3.3. Контроль тошины стенки проводят трубным микрометром типа МТ по ГОСТ 6507.
3.4. Контроль вогнутости сторон проводят поверочной линейкой по ГОСТ 8026 и щупом по НД 

или индикаторным глубиномером типа ГИ-100 по ГОСТ 7661.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
3.5. Контроль длины проводят рулеткой по ГОСТ 7502.
3.6. Контроль кривизны проводят поверочной линейкой по ГОСТ 8026 и шупом по НД.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
3.7. Контроль величины скручивания квадратных и прямоугольных труб проводят по норматив

ной документации.
3.8. Дтя испытания на растяжение от каждой отобранной трубы отрезают по одному образцу.
3.9. Химический анализ проводят по ГОСТ 22536.0 — ГОСТ 22536.6.
(Измененная рсдакиня, Изм. №  2).
3.10. Пробы для определения химического состава металла труб отбирают по ГОСТ 7565.
3.11. Испытания гидравлическим давлением труб проводят по ГОСТ 3845.
3.12. Испытания на растяжение проводят по ГОСТ 10006 на пропорциональном коротком об

разце.
Допускается контролировать механические свойства труб не разрушающим к методами. При 

разногласиях в оценке качества проверка проводится по ГОСТ 10006.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение проводят по ГОСТ 10692.

82



Электронная версия

ГОСТ 13663-86 С. 5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР 

РАЗРАБОТЧИКИ

Е. А. Близнюков, В. II. Сокуренко, В. Н. Ровенский, А. Б. Петрушевская

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР 
по стандартам от 26.09.86 №  2918

3. ВЗАМЕН ГОСТ 13663-68

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О б о  1 к а ч е н и е  Н Т Д .  н а  
к о т о р ы й  д а н а  с с ы л к а

Н о м е р  п у н к т а О б о з н а ч е н и е  Н Т Д ,  на  
к о т о р ы й  д а н а  с с ы л к а

Н о м е р  п у н к т а

ГОСТ 166-89 3.2 ГОСТ 8645-68 1.2
ГОСТ 380-94 1.4; 1.5 ГОСТ 8646-68 1.2
ГОСТ 1050-88 1.4; 1.5 ГОСТ 10006-80 3.12
ГОСТ 3845-75 3.11 ГОСТ 10692-80 2.1; 4.1
ГОСТ 6507-90 3.2; 3.3 ГОСТ 18360-93 3.2
ГОСТ 7502-98 3.5 ГОСТ 22536.0-87 3.9
ГОСТ 7565-81 3.10 ГОСТ 22536.1-88 3.9
ГОСТ 7661-67 3.4 ГОСТ 22536.2-87 3.9
ГОСТ 8026-92 3.4; 3.6 ГОСТ 22536.3-88 3.9
ГОСТ 8638-57 1.2 ГОСТ 22536.4-88 3.9
ГОСТ 8639-82 1.2 ГОСТ 22536.5-87 3.9
ГОСТ 8642-68 1.2 ГОСТ 22536.6-88 3.9
ГОСТ 8644-68 1.2

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 03.06.92 № 525

6. ИЗДАНИЕ с Изменениями №  1, 2, утвержденными в декабре 1987 г., ноябре 1989 г. (ИУС 3—88, 
2 -9 0 )
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Изменение Mb 3 ГОСТ 13663—86 Грубы стальные профильные. Техни
ческие требования

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации по переписке (протокол Mb 35—2009 от 11.06.2009)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МТС Mb 5884

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA 
| коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука занные 
национальные органы по стандартизации*

Вводную часть изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на профильные бесшовные 

и сварные трубы общего назначения из углеродистой и легированной 
стали».

Пункты 1.3—1.5 изложить в новой редакции:
«1.3. Трубы изготовляют бесшовными горячедеформировапными, бес

шовными хол од н одефор м иро ва и и ы ми. эле ктрос ва рн ы м и, эл е кг рос вар - 
ными холоднодеформированными, элсктросварными горячекалиброван
ными, а также изготовленными методом печной сварки.

1.4. Трубы изготовляют:
- из углеродистой стали марок Ст1сп. Ст1пс, Ст1кп. Ст2сп. Ст2пс. 

Ст2кп. СтЗсп, СтЗпс, СтЗкп. Ст4сп, Ст4ис. Ст4кп по ГОСТ 380. марок 
08. 08пс. 08кп. 10, Юпс, Юкп. 15. 15пс. 15кп. 20. 20пс. 20кп. 35. 45 по 
ГОСТ 1050. марки 0810 по ГОСТ 9045:

- из легированной стали марок 091 2. 091 2С. 10ХСНД по ГОСТ 19281, 
марок 101 2 и 30X1 С'А по I ОСТ 4543.

4 Дата введения в действие на территории Российской Ф едерации — 
2010-04-01.

( Продолжение см. с. 36)
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1.5. В зависимости от назначения трубы изготовляют следующих групп:
А — с нормированием механических свойств основного металла труб 

в соответствии с таблицами I и 2,
В — с нормированием химического состава стали по ГОСТ 380. ГОСТ 

1050. ГОСТ9045. ГОСТ I92SI. ГОСТ 4543 и механических свойств основ
ного металла труб в соответствии с таблицами I и 2. В условных обозначе
ниях труб индекс группы проставляется перед маркой стали*.

Пункт 1.7.1аблнцу 1 ихюжитьв новой редакции:

Т а б л и ц а  I

Марка стати

Временное 
сопротив

ление 
разрыву 

о,, Н/мм2 
(кге/мм-)

П редел 
текучести 
о,. Н/мм* 
(кге/мм2)

Относи
тельное 
удлине
ние 6,,

% '
Вид труб

не менее

10. Юпс 353 (36) 216(22) 24
20 412 (42) 245(25) 21
35 510(52) 294 ( 30) IS
45 549 (56) 323(33) 14
09Г2 441(45) 294(30) 20 Трубы горячо-
09Г2С 441(45) 294(30) 18 деформирован-

10ХСНД 490 (50) 343(35) 18 НЫС

1012 422(43) 265(27) 21
30ХГСА 600 (61) 350(36) 21
10. Юпс 343(35) 206(21) 24
20 412(42) 245(25) 20
35 510(52) 294(30) 18
45 549(56) 323(33) 14

Трубы холодно- 
дефор миро ван

ные

09Г2 441(45) 294(30) 20
0912С 441(45) 265(27) 18
10ХСНД 490(50) 343(35) 18
10Г2 422 (43) 265(27) 21
30ХГСА 600(61) 350 (36) 21

(П/юдо.гженые с.м. с. 37)
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Окончание таблицы I

Марка стали

Временное 
сопротив

ление 
разрыву 

о.. Н/мм2 
(кге/мм2)

Предел 
текучести 
<у,, Н/мм1 
< кге/мм2)

Относи
тельное 
удлине
ние 6.,

% '
Вид труб

нс менее

Ст2сп. Ст2пс. Ст2кп 333(34) 206(21) 24 Грубы электро- 
сварные, элект

росвар пые 
холоднодефор- 
м про ванные, 

электрос парные 
горяч скачи бро

ви иные

СтЗсп, СтЗпе, СтЗкп 353 (36) 216(22) 22
Ст4сп. Ст4пс. Ст4ки 412(42) 245 (25) 21

10. 1 One 333 (34) 206(21) 24
20 412(42) 245 (25) 21

Ст08пс
Ст2пс

333 (34) 206(21) 24 Грубы печной 
сварки

Пункт 1.8. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  2

Марка стали

Временное сопротивле
ние разрыву о4, Н/мм2 

(кге/мм2)

Относительное 
удлинение 63,

%

нс менее

08Ю 294 (30) 14
08. 08нс, 08кн 314(32) 13

Ст1сп, Ст1пс. Ст1кп 333 (34) 11
Ст2сп. Ст2пс, Ст2кп 353 (36) 10
СтЗсп. СтЗпе, СтЗкп 363 (37) 10
Ст4сп, Ст4пс, Ст4кн 372(38) 10

10. Юпе, Юкп 353 (36) 10
15. 15пс, 15км 372 (38) 10
20. 20пс. 20кп 372(38) 10

(Продолжение см. с. 38)
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Окончание таблицы 1

Марка стали

Временное 
сопротив

ление 
разрыву 

<j„. Н/ммг 
(кге/мм2)

Предел 
текучести 
о., И/мм2 
(кге/мм2)

Относи
тельное 
удлине
ние 5.,

%
Вид труб

не менее

Ст2си. Ст2пс, Ст2кп 333 (34) 206(21) 24 Трубы электро- 
сварные, элект- 

росварные 
холоднодефор- 
м ированные, 

элсктросварныс 
горячекалибро- 

ванные

СтЗсп. СтЗпс, СтЗкп 353(36) 216(22) 22
Ст4сп. Ст4пс, Ст4кп 412(42) 245 (25) 21

10. Юпс 333(34) 206(21) 24
20 412(42) 245(25) 21

Ст08пс
Ст2пс

333(34) 206(21) 24 Трубы печной 
сварки

Пункт 1.8. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  2

Марка стали

Временное сопротивле
ние разрыву ов. П/мм2 

(кге/мм*')

Относительное 
удлинение 65,

%

нс менее

0810 294(30) 14
08, 08пс. 08кп 314(32) 13

Ст1сп, CTlnc, Ст1кп 333 (34) 11
Ст2сп. Ст2нс, Ст2кп 353 (36) 10
СтЗсп. СтЗпс. СтЗкп 363 (37) 10
Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп 372 (38) 10

10, Юпс. Юкп 353 (36) 10
15, 15пс. Юкп 372 (38) 10
20. 20пс. 20кп 372 (3S) 10

(Продолжение см. с. 38)
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Пункт 1.9.2. Первый абзац после слов «электросварных труб» допол
ни гь словами: «электросварных горячекалиброванных и труб печной свар
ки».

Раздел I дополнить пунктом — 1.13:
«1.13. По согласованию изготовителя с потребителем трубы бесшов

ные хололнодеформиронанные из стали марки 09Г2С с толщиной стенки 
4 мм и более должны выдерживать испытания на ударный изгиб.

Нормы ударной вязкости, тип образца (с концентратором вида L 
или V). а также температура испытаний оговариваются в заказе».

Пункт 2.1 после слов «эдектросварныс холоднодеформированные» 
дополнить словами: «элсктросварные горячекалиброванные или трубы 
печной сварки».

11ункт 2.3 доиашить абзацем:
«Но согласованию изготовителя с потребителем допускается на 

каждой партии труб статистический выборочный метод контроля разме
ров и поверхности по альтернативному признаку с одноступенчатых! уров
нем в соответствии е действующими стандартами. Планы контроля 
устанавливаются при согласовании использования статистического 
контроля».

Пункт 2.5 после слов «на растяжение* дополнить словами: «и удар
ный изгиб*.

Пункт 3.2 после слон «ГОСТ 18360» дополнить словами: «и I ОСТ 18365».
Пункты 3.2. 3.7. Заменить слова: «нормативно-технической докумен

тации» на «нормативной документации*.
Пункт 3.8 дополнить словами: «. для испытании на ударный изгиб — 

по три образца для каждой температуры».
11уикт 3.9 изложить в новой редакции:
«3.9. Химический анализ проводят по ГОСТ 22536.0 — 1 'ОСТ 22536.5, 

ГОСТ 22536.7 -  ГОСТ 22536.9. ГОС! 12344. ГОСТ 12345, ГОСТ 12346. 
ГОСТ 12347. ГОСТ 12348. ГОСТ 12350. ГОСТ 12352. ГОСТ 12355. ГОСТ 
12356. ГОСТ 12357. I ОСТ 12359 или иными методами, обеспечивающи
ми необходимую точность определения».

11ункт 3.12 дополнить абзацем:
«Испытания на ударный изгиб проводят по ГОСТ 9454».
Информационные данные. Пункт 4. До пат нить ссылками и номерами 

пунктов:
ГОСТ 9 0 4 5 -9 3 , 1.4; ГОСТ 4 5 4 3 -7 1 . 1.4; ГОСТ 9 4 5 4 -7 8 , 3.12; 

ГОСТ 18365-93,3.2; I ОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81. ИСО 4950-3-81, 
ИСО 4951-79. ИСО 4995-78 , ИСО 4996-78, ИСО 5952-83). 1.5; ГОСТ 
22536.7-88. 3.9; ГОСТ 22536.8-87. 3.9: ГОСТ 22536.9-88. 3.9: ГОСТ 12344— 
2003, 3.9; ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671 -82 . ИСО 4935-89). 3.9: ГОСТ

(Продолжение см. с. 39)
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12346—78 (ИСО 439—82. ИСО 4829-1-86). 3.9: ГОСТ 12347-77, 3.9: ГОСТ 
12348-78 (ИСО 629-82). 3.9; ГОСТ 12350-78. 3.9: ГОСТ 12352-81. 3.9: 
ГОСТ 12355-78. 3.9: ГОСТ 12356-81. 3.9; ГОСТ 12357-84. 3.9; ГОСТ 
12359-99 (ИСО 4945-77). 3.9.

Заменить ссылки:
ГОСТ 166-80на ГОСТ 166-89 (ИСО3599-76), ГОСТ380-88 на ГОСТ 

380-2005. Г ОСТ 7502-89 на ГОСТ 7502-98. Г ОСТ 8026-75 на ГОСТ 
8026-92, ГОСТ 22536.5-87 на Г ОСТ22536.5-87 (ИСО 629-82).

Исключить ссылки:
ГОСТ 18362-73. ГОСТ 18363-73. I ОСТ 22536.6-88 и соответствую

щие номера пунктов.

(И УС N2 5 2010 г. )
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Изменение Mb 3 ГОСТ 13663—86 Грубы стальные профильные. Техни
ческие требования

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации по переписке (протокол Mb 35—2009 от 11.06.2009)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МТС Mb 5884

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA 
| коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука занные 
национальные органы по стандартизации*

Вводную часть изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на профильные бесшовные 

и сварные трубы общего назначения из углеродистой и легированной 
стали».

Пункты 1.3—1.5 изложить в новой редакции:
«1.3. Трубы изготовляют бесшовными горячедеформировапными, бес

шовными хол од н одефор м иро ва и и ы ми. эле ктрос ва рн ы м и, эл е кг рос вар - 
ными холоднодеформированными, элсктросварными горячекалиброван
ными, а также изготовленными методом печной сварки.

1.4. Трубы изготовляют:
- из углеродистой стали марок Ст1сп. Ст1пс, Ст1кп. Ст2сп. Ст2пс. 

Ст2кп. СтЗсп, СтЗпс, СтЗкп. Ст4сп, Ст4ис. Ст4кп по ГОСТ 380. марок 
08. 08пс. 08кп. 10, Юпс, Юкп. 15. 15пс. 15кп. 20. 20пс. 20кп. 35. 45 по 
ГОСТ 1050. марки 0810 по ГОСТ 9045:

- из легированной стали марок 091 2. 091 2С. 10ХСНД по ГОСТ 19281, 
марок 101 2 и 30X1 С'А по I ОСТ 4543.

4 Дата введения в действие на территории Российской Ф едерации — 
2010-04-01.

( Продолжение см. с. 36)
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1.5. В зависимости от назначения трубы изготовляют следующих групп:
А — с нормированием механических свойств основного металла труб 

в соответствии с таблицами I и 2,
В — с нормированием химического состава стали по ГОСТ 380. ГОСТ 

1050. ГОСТ9045. ГОСТ I92SI. ГОСТ 4543 и механических свойств основ
ного металла труб в соответствии с таблицами I и 2. В условных обозначе
ниях труб индекс группы проставляется перед маркой стали*.

Пункт 1.7.1аблнцу 1 ихюжитьв новой редакции:

Т а б л и ц а  I

Марка стати

Временное 
сопротив

ление 
разрыву 

о,, Н/мм2 
(кге/мм-)

П редел 
текучести 
о,. Н/мм* 
(кге/мм2)

Относи
тельное 
удлине
ние 6,,

% '
Вид труб

не менее

10. Юпс 353 (36) 216(22) 24
20 412 (42) 245(25) 21
35 510(52) 294 ( 30) IS
45 549 (56) 323(33) 14
09Г2 441(45) 294(30) 20 Трубы горячо-
09Г2С 441(45) 294(30) 18 деформирован-

10ХСНД 490 (50) 343(35) 18 НЫС

1012 422(43) 265(27) 21
30ХГСА 600 (61) 350(36) 21
10. Юпс 343(35) 206(21) 24
20 412(42) 245(25) 20
35 510(52) 294(30) 18
45 549(56) 323(33) 14

Трубы холодно- 
дефор миро ван

ные

09Г2 441(45) 294(30) 20
0912С 441(45) 265(27) 18
10ХСНД 490(50) 343(35) 18
10Г2 422 (43) 265(27) 21
30ХГСА 600(61) 350 (36) 21

(П/юдо.гженые с.м. с. 37)
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Окончание таблицы I

Марка стали

Временное 
сопротив

ление 
разрыву 

о.. Н/мм2 
(кге/мм2)

Предел 
текучести 
<у,, Н/мм1 
< кге/мм2)

Относи
тельное 
удлине
ние 6.,

% '
Вид труб

нс менее

Ст2сп. Ст2пс. Ст2кп 333(34) 206(21) 24 Грубы электро- 
сварные, элект

росвар пые 
холоднодефор- 
м про ванные, 

электрос парные 
горяч скачи бро

ви иные

СтЗсп, СтЗпе, СтЗкп 353 (36) 216(22) 22
Ст4сп. Ст4пс. Ст4ки 412(42) 245 (25) 21

10. 1 One 333 (34) 206(21) 24
20 412(42) 245 (25) 21

Ст08пс
Ст2пс

333 (34) 206(21) 24 Грубы печной 
сварки

Пункт 1.8. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  2

Марка стали

Временное сопротивле
ние разрыву о4, Н/мм2 

(кге/мм2)

Относительное 
удлинение 63,

%

нс менее

08Ю 294 (30) 14
08. 08нс, 08кн 314(32) 13

Ст1сп, Ст1пс. Ст1кп 333 (34) 11
Ст2сп. Ст2пс, Ст2кп 353 (36) 10
СтЗсп. СтЗпе, СтЗкп 363 (37) 10
Ст4сп, Ст4пс, Ст4кн 372(38) 10

10. Юпе, Юкп 353 (36) 10
15. 15пс, 15км 372 (38) 10
20. 20пс. 20кп 372(38) 10

(Продолжение см. с. 38)
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Окончание таблицы 1

Марка стали

Временное 
сопротив

ление 
разрыву 

<j„. Н/ммг 
(кге/мм2)

Предел 
текучести 
о., И/мм2 
(кге/мм2)

Относи
тельное 
удлине
ние 5.,

%
Вид труб

не менее

Ст2си. Ст2пс, Ст2кп 333 (34) 206(21) 24 Трубы электро- 
сварные, элект- 

росварные 
холоднодефор- 
м ированные, 

элсктросварныс 
горячекалибро- 

ванные

СтЗсп. СтЗпс, СтЗкп 353(36) 216(22) 22
Ст4сп. Ст4пс, Ст4кп 412(42) 245 (25) 21

10. Юпс 333(34) 206(21) 24
20 412(42) 245(25) 21

Ст08пс
Ст2пс

333(34) 206(21) 24 Трубы печной 
сварки

Пункт 1.8. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  2

Марка стали

Временное сопротивле
ние разрыву ов. П/мм2 

(кге/мм*')

Относительное 
удлинение 65,

%

нс менее

0810 294(30) 14
08, 08пс. 08кп 314(32) 13

Ст1сп, CTlnc, Ст1кп 333 (34) 11
Ст2сп. Ст2нс, Ст2кп 353 (36) 10
СтЗсп. СтЗпс. СтЗкп 363 (37) 10
Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп 372 (38) 10

10, Юпс. Юкп 353 (36) 10
15, 15пс. Юкп 372 (38) 10
20. 20пс. 20кп 372 (3S) 10

(Продолжение см. с. 38)
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Пункт 1.9.2. Первый абзац после слов «электросварных труб» допол
ни гь словами: «электросварных горячекалиброванных и труб печной свар
ки».

Раздел I дополнить пунктом — 1.13:
«1.13. По согласованию изготовителя с потребителем трубы бесшов

ные хололнодеформиронанные из стали марки 09Г2С с толщиной стенки 
4 мм и более должны выдерживать испытания на ударный изгиб.

Нормы ударной вязкости, тип образца (с концентратором вида L 
или V). а также температура испытаний оговариваются в заказе».

Пункт 2.1 после слов «эдектросварныс холоднодеформированные» 
дополнить словами: «элсктросварные горячекалиброванные или трубы 
печной сварки».

11ункт 2.3 доиашить абзацем:
«Но согласованию изготовителя с потребителем допускается на 

каждой партии труб статистический выборочный метод контроля разме
ров и поверхности по альтернативному признаку с одноступенчатых! уров
нем в соответствии е действующими стандартами. Планы контроля 
устанавливаются при согласовании использования статистического 
контроля».

Пункт 2.5 после слов «на растяжение* дополнить словами: «и удар
ный изгиб*.

Пункт 3.2 после слон «ГОСТ 18360» дополнить словами: «и I ОСТ 18365».
Пункты 3.2. 3.7. Заменить слова: «нормативно-технической докумен

тации» на «нормативной документации*.
Пункт 3.8 дополнить словами: «. для испытании на ударный изгиб — 

по три образца для каждой температуры».
11уикт 3.9 изложить в новой редакции:
«3.9. Химический анализ проводят по ГОСТ 22536.0 — 1 'ОСТ 22536.5, 

ГОСТ 22536.7 -  ГОСТ 22536.9. ГОС! 12344. ГОСТ 12345, ГОСТ 12346. 
ГОСТ 12347. ГОСТ 12348. ГОСТ 12350. ГОСТ 12352. ГОСТ 12355. ГОСТ 
12356. ГОСТ 12357. I ОСТ 12359 или иными методами, обеспечивающи
ми необходимую точность определения».

11ункт 3.12 дополнить абзацем:
«Испытания на ударный изгиб проводят по ГОСТ 9454».
Информационные данные. Пункт 4. До пат нить ссылками и номерами 

пунктов:
ГОСТ 9 0 4 5 -9 3 , 1.4; ГОСТ 4 5 4 3 -7 1 . 1.4; ГОСТ 9 4 5 4 -7 8 , 3.12; 

ГОСТ 18365-93,3.2; I ОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81. ИСО 4950-3-81, 
ИСО 4951-79. ИСО 4995-78 , ИСО 4996-78, ИСО 5952-83). 1.5; ГОСТ 
22536.7-88. 3.9; ГОСТ 22536.8-87. 3.9: ГОСТ 22536.9-88. 3.9: ГОСТ 12344— 
2003, 3.9; ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671 -82 . ИСО 4935-89). 3.9: ГОСТ

(Продолжение см. с. 39)
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12346—78 (ИСО 439—82. ИСО 4829-1-86). 3.9: ГОСТ 12347-77, 3.9: ГОСТ 
12348-78 (ИСО 629-82). 3.9; ГОСТ 12350-78. 3.9: ГОСТ 12352-81. 3.9: 
ГОСТ 12355-78. 3.9: ГОСТ 12356-81. 3.9; ГОСТ 12357-84. 3.9; ГОСТ 
12359-99 (ИСО 4945-77). 3.9.

Заменить ссылки:
ГОСТ 166-80на ГОСТ 166-89 (ИСО3599-76), ГОСТ380-88 на ГОСТ 

380-2005. Г ОСТ 7502-89 на ГОСТ 7502-98. Г ОСТ 8026-75 на ГОСТ 
8026-92, ГОСТ 22536.5-87 на Г ОСТ22536.5-87 (ИСО 629-82).

Исключить ссылки:
ГОСТ 18362-73. ГОСТ 18363-73. I ОСТ 22536.6-88 и соответствую

щие номера пунктов.

(И УС N2 5 2010 г. )
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